
桧e-BIO 桧KD材の⽐較
それぞれ⼿に取って、まずは、

①⾊・艶の⽐較をしてみてください。
（全体的な⾊・艶の違い e-BIO：⾚⽩はっきり全体的に艶がある KD：
全体的に黒く節も焦げてしまっている）

②是⾮次の順番で⼿で割ってみて確認してみてください。
（最初にe-BIOを割ってみて下さい。次にe-BIOを割った同等の⼒の⼊れ具
合でKD材を割ってみて下さい。）

③割れた材の匂いの⽐較をしてみてください。
（ e-BIO：桧本来の⾹りがします KD：焦げた匂いがします。）
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e-BIO KD材の⼿割り体験

最初にe-BIOを割ってみて下さい。この時は割れませんでした。

次にe-BIOを割った同等の⼒の⼊れ具合でKD材を割ってみて下さい。
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e-BIO KD材の⼿割り体験

いとも簡単に割れてしまいました。詳しくはQRコードから動画（弊社、YOU TUBE で
ご覧になって下さい。

KD材

実はコレ、⽊を⾼温乾燥することにより⽣じる、内部割れでこんなに割れ⽅に差が出て
しまうのです。e-BIOは表⾯割れが⽣じることもありますが⽊の表⾯に⽣じる割れは、
耐久性には何ら問題ありません。
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e-BIO KD材の⼿割り体験 キット

表⾯割れ

KD材

内部割れ

e-BIO⼿割り体験 サンプルの無料送付を⾏なっております。
是⾮体験してみたい、もしくは詳しく話を聞いた上で体験してみたい、
e-BIOの採⽤を検討してみたいなどなんでも気軽にご連絡ください。

※お陰様で、前年のイベント出展後、⾮常にお問い合わせをたくさん
いただいており、サンプル作成が間に合わずお届けにお時間がかかる
場合もございます。予めご了承ください。

三浦製材株式会社
電話：0771-27-2015
FAX : 0771-27-2125


